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材質種類 日本 中国 ドイツ アメリカ 比重

（分類） (JIS) (GB) (DIN) (AISI) (kg/mm³)

1A99 EN AW-1199 1199

1A97 EN AW-1197 1197

1A95 EN AW-1195 1195

A1080 1A80 EN AW-1080A 1080

A1050 1A59 EN AW-1050A 1050

A5052 5A02 EN AW-5052 5052

5A03 EN AW-5056 5056

A5056 5A05 EN AW-5056 5056

A5556 5A30 EN AW-5556 5556

A2117 2A01 EN AW-2117 2117

A2017 2A11 EN AW-2017A 2017

A2024 2A12 EN AW-2024 2024

2B16 EN AW-6061 6061 2.7

A2N01 2A80 EN AW-2001 2001

A2018 2A90 EN AW-2018 2018

A2014 2A14 EN AW-2014 2014

A7075 7A09 EN AW-7075 7075 2.81

AC4C ZAlSi7Mn EN AC-42100 A356

AC3A ZAlSi12 EN AC-44100 413

ZAlSi5Cu1Mg EN AC-46000 380

AC8A ZAlSi2Cu2Mg1 EN AC-47100 383

ZAlCu5Mn EN AC-51100 201

ZAlCu5MnCdVA EN AC-51200 202

ZAlMg10 EN AC-51300 518

ZAlMg5Si EN AC-51400 520

監修：PALETTE CO.,LTD
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アルミニウム｜JIS規格と海外規格の比較表

アルミ合金

アルミ鋳物

2.7


